
 
 
 
 

تعاليبسمه  

 دانشكده مهندسي مواد

 

  جوشكاريخوردگي مقاطع درس 

  

  1تكليف 
 

مول بر ليتر  10-6ها مطابق قرارداد غلظت يون. نمودار پوربه را براي موارد زير روي يك نمودار رسم و فازهاي پايدار را مشخص نماييد

.درجه سانتي گراد است 25دما . در نظر گرفته شود  

 
 
 

 


